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Gartenmobelpflege mit Leindl?

Frankfurt am Main, Marz 2021 — Leinél ist ein Bestandteil von einigen Holzpflegemitteln; es kann auch
pur zur Behandlung von Holzoberflichen verwendet werden. Wird Leindl pur oder als Bestanteil eines
Holzpflegemittels als diinner Film auf eine Holzoberflache aufgetragen, dann reagiert es mit Luftsau-
erstoff und bildet einen schiitzenden Film. Lappen, die mit Leindl oder leindlhaltigen Produkten ge-
trankt sind, diirfen aber keinesfalls zusammengefaltet oder als Knauel liegen gelassen oder in die
Miilltonne gegeben werden. Denn dann erhitzen sie sich im Inneren des Lappens durch die Reaktion
mit Luftsauerstoff so stark, dass sie sich selbst entziinden und Brinde verursachen kénnen. Daher ist
es sehr wichtig, nach Abschluss der Arbeit die Lappen griindlich auszuspiilen und zum Trocknen aufzu-
hangen.

Leinol wird aus der Flachspflanze (,,Lein“) gewonnen. Es hat einen sehr hohen Gehalt an der Linolensiu-
re, einer dreifach ungeséattigten Fettsaure, die zu den ,,Omega-3-Fettsauren” zahlt und fir die mensch-
liche Erndhrung sehr bedeutend ist. Zudem ist Leindl ein Bestandteil von einigen Holzpflegemitteln; es
kann auch pur zur Behandlung von Holzoberflachen verwendet werden. Im Vergleich zu Mdbelpflege-
mittel mit mehreren Inhaltsstoffen zieht das reine Ol weniger gut ein, und die damit behandelten
Oberflachen kénnen klebrig bleiben. Beim Trocknen verstromt Leinél einen charakteristischen Geruch,
weswegen haufiges Liften notwendig ist. Mit purem Leinél behandelte Oberflachen benétigen zum
Trocknen bis zu zwei Wochen, wahrend Mdbelpflegemittel nur wenige Stunden bis maximal einen Tag

Trocknungszeit brauchen.

Wird Leinél pur oder als Bestanteil eines Holzpflegemittels als diinner Film auf eine Holzoberflache
aufgetragen, dann reagiert es mit Luftsauerstoff und bildet einen Film. Gerade nach dem Winter, wenn
Tische, Banke und Stuhle Kéalte, Schnee und Eis ausgesetzt waren, bietet sich die Pflege im Fruhjahr

an.

Die mogliche Reaktion von Leindl mit Luftsauerstoff ist aber auch eine Gefahrenquelle. Wenn Lappen,
die mit Leindl oder leinélhaltigen Produkten getrankt sind, nicht griindlich ausgesplilt, sondern zusam-
mengefaltet oder -gekniillt liegen gelassen oder in die Milltonne gegeben werden, dann kénnen sie
sich so stark erhitzen, dass sie sich selbst entziinden und Brande verursachen. Fiir die behandelte Flache
gilt das Risiko der Selbstentzlindung nicht: Wird ein lein6lhaltiges Pflegemittel oder pures Leindl gemaR
der Gebrauchsanweisung auf Holzoberflachen aufgetragen, wird die beim Harten entstehende Warme
an die Umgebung abgegeben.
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Tipps zur sicheren Verwendung von Leinél-Produkten:

1. Nach dem Abschluss der Arbeit missen mit Lein6l oder leindlhaltigen Pflegemitteln getrankte Lap-
pen immer gut mit Wasser unter Zugabe von Spllmittel ausgespilt werden.

2. Keinesfalls diirfen Lappen, die mit Leindl oder leindlhaltigen Pflegemitteln getrankt sind, zusam-
mengekniillt liegengelassen oder in die Milltonne geworfen werden, weil sich das mit Luftsauer-
stoff reagierende Leinél im Inneren des Knauels stark erhitzen und so den Lappen und dessen Um-
gebung entziinden kann.

3. Holzpflegemittel, die neben Leindl noch weitere Bestandteile enthalten, trocknen schneller als pu-
res Leindl.

4. Wegen des starken Eigengeruchs von purem Leindl beim Trocknen ist es eher fiir Holzgegenstande
geeignet, die im Freien stehen oder zumindest dort getrocknet werden kénnen.

Was steckt dahinter?
Leindl ist ein sogenanntes ,trocknendes O

Ill

, weil es mit Luftsauerstoff reagiert. Wird es in dlinner
Schicht auf einen Gegenstand aufgetragen, dann bildet es auf der Oberflache einen trockenen Film. Das
Trocknungsvermoégen beruht auf dem hohen Anteil an mehrfach ungesattigten Fettsauren im Leindl.

Die mdgliche chemische Reaktion mit Luftsauerstoff ist aber auch eine Gefahrenquelle. Wenn die bei
dieser Reaktion erzeugte Energie nicht an die Umgebung abgegeben werden kann, zum Beispiel in
einem mit Leindl getrankten, zusammengeknullten Lappen, dann kann die Temperatur im Inneren des

Lappens so steigen, dass er sich selbst entziindet.
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